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ETAT DE LA PIECE AVANT
RESTAURATION

Tous les méraux, a I'exception de l'or fin et de quel-
ques autres de la famille du platine, sont corrodés
durant leur période d’oubli dans les sites archéolo-
giques.! In situ, I'objet est en état d’échange chimique
et physique avec son milieu environnant. Des com-
posants chimiques, le plus souvent le chlore et le
soufre, contaminent les objets. Des phénomenes élec-
trolytiques contribuent aussi a leur métamorphose.

La découverte et la mise au jour de I'objet mo-
difient son environnement et créent de nouvelles
conditions d’échanges.?

Avant la restauration, en 1993, le portrait de
Marc Aurele éeait recouvert d’incrustations silicatées
imbibées d’huile de silicone (Photo 1). Un premier
prélevement ponctuel a été exécuté a l'intérieur de la
téte dans une zone exempte d’incrustation, mais
pulvérulente. Lanalyse a révélé la présence d'une
carbonatation de plomb et I'absence de chlore et de
soufre (Spectre I). Cette carbonaration indique un
alliage de cuivre riche en plomb. Labsence de chlo-
re et de soufre explique la qualité exceptionnelle de
létat de conservation actuel (Spectre II), car ces
deux éléments, lorsqu'ils sont en présence d’humi-
dit¢ de taux variable, sont la principale cause de la
corrosion et de 'altération des surfaces.

Les dépdts silicatés se sont formés durant I'en-
fouissement et masquaient pratiquement toute la
surface.

Lhuile de silicone était le résidu d’une prise
d’empreinte récente. Malheureusement, le produit
choisi contenait un exces d’huile qui s'est immédia-
tement logé dans les dépots péurifiés, leur donnant
ainsi un aspect «mouillé» incongru.

LES OPERATIONS DE RESTAURATION
D’entente avec les conservateurs du Musée Janus
Pannonius de Pécs et du Musée des Beaux-Arts de
Budapest, il a été décidé d’adopter une solution de
nettoyage manuel, de maniere 4 dégager I'objet de
sa «ganguen.

Le procédé consiste a faire usage d’un scalpel
en acier trempé, a planter celui-ci dans le dépot en
tenant compte de sa stratification et, par un mou-
vement précis, 4 faire sauter le dépoe par écailles.

La technique manuelle de lintervention, la
nature feuilletée du dépé et la relation particulie-
re entre les oxydes de cuivre qui forment la couche
extérieure de l'objet et le dépot ont permis de pré-
server la couche d’oxyde superficielle (Photo 2).

Ensuite, la piece a été rincée a 'alcool pur pour
parfaire le décapage des incrustations et enlever la
fine poussiére statique déposée par emploi du

scalpel.

LES OBSERVATIONS AU COURS DU
NETTOYAGE

La conduite graduelle et patiente de la méthode de
nettoyage a eu l'avantage de donner tout loisir d’ob-
server les traces de la facon dont on a réalis¢ I'objet.

La premiere observation, la plus importante,
fur de constater la présence d’une pellicule de
plomb sous sa forme métallique qui semble avoir
recouvert entierement les parties charnues du por-
trait. On n'en voit aucune trace sur les parties poi-
lues (Photo 3).

Les instruments et outils utilisés ont laissé leurs
marques qui permettent de suivre les étapes d’exé-
cution. Le bronze a été coulé A la cire perdue, tech-
nique reconnaissable notamment aux empreintes
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Spectre I: [dentification des
phases des carbonates de plomb.

Spectre Il: Terre du site
de Dunaszeksd, Pécs.

(Dr. B. Duboscq, SERMA
Technologies).

Symboles principaux:
Si Silicum, S Soufre, C1 Chlore,
Ca Calcium, Pb Plomb.
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4 Seminaire de Murlo
(Antiquarium di Poggio Civitate),
«I grandi bronzi antichi dalla
forma alla fusione », reconstitution
dune fonte de la téte d'un jeune
homme orant de Rhodes, bronze
hellowicrs, & ll/’ A /,

q
de Berlin, Sienne, 1995,

des doigts visibles a 'intérieur de la nuque et lais-
sés lors de I'application de la cire sur le moule
(Photo 4).

Les détails du relief ont été rehaussés par I'em-
ploi du burin et du ciseau et sont particuliérement
évidents dans la chevelure, la barbe, la moustache

et les sourcils (Photo 5).

La partie du sourcil gauche pres de la tempe n'a
pas un caractere aussi incisif que les autres parties
et révele une anomalie confirmée par la différence
de teinte de la surface. Cette anomalie s'étend jus-
qu’a la pommette. On sait que «les pitces fondues
n’éraient pas toujours sans défauts».3 Cette zone
correspondait, tres probablement, 4 un manque
de métal lors de la fonte et a la réparation d’origi-
ne. Dans la partie manquante, on rapporrait par
martelage une piece en alliage comparable i celui
de la fonte (Photos 6 et 7)4.

Un fragment de charbon de bois a également
été trouvé dans la chevelure, sous les dépots et sa
présence n'a pas d’explication immédiate. Il fait
I'objet d’analyses (Photo 8).

Quant a la pellicule de plomb, on ne Pobserve
que sur ce bronze, le seul connu qui ait été soumis
a un tel traitement de surface. On connait les
dorures, les argentures et les nombreuses patines
utilisées pour obtenir des polychromies. Mais
aucun autre bronze, dont la surface est enduite de
plomb pur, ne saurait étre cité en référence.

Dans I'éeat actuel de nos observations et de nos
connaissances, il n'est pas possible de déterminer
si cette pellicule de plomb avait éé décidée des la
conception du portrait, dans le seul but d’obtenir
une polychromie, ou si son emploi fut décidé apres
la fonte, pour maquiller la piéce rapportée sur la
joue, en profitant de la variation de coloration.

On ne sait pas davantage si le plomb érait des-
tiné A imiter une argenture a 'aspect précieux, ou,
si, par P'usage d’acide organique modifiant sa colo-

ration, il servait 4 accentuer le caractere réaliste du
portrait.
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